Abkuhlversuche mit Al-Kratze




Kuhlbox 4A - Kubel 14 (Kratze vom Ofen 71)
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Optimierung des Kippzeitpunktes in den Container
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Wird zu frih gekippt, brennt es im 40 m3 Container
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